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Producent: DRUTEXS A

77-100 Bytow, ul. Leborska 31
Identyfikacja badanego obiektu: Pakiet szyb zespolonych Thermofloat 6 x 16WES (Argon) x &
Zlecajacy badanie obiektu: DRUTEX S A

77-100 Bytow, ul. Leborska 31

Identyfikacja komér badawezych:  odbiorcza (nr 1) — 50 [m’], nadawcza (nr 2) — 77 [m']
Montowanie obiektu do badan przez: laboratorium badawcze
Data badania: 18.07.2005r.
Opis aparatury: zeslaw do pomiaru poziomu diwieku wy instrukeji IPE-07.01
Opis badanego obiektu: powierzchnia probki 1,875 [m°],  masa powierzchniowa probki 30,27 [kg!m:’]
Warunki pomiaréw: temperatura powietrza w komorach — nr 1 23[°Cl, -nor2 23 [°C]

wilgotnoéd powietrza w kemorach —nr 1 B5[%], -nr2 64 [%]
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Zdjpcie or 1 Pokief sshilany typu 6 x 16WES (drgoni v 6 Zdjecie mr 2 Pakier sztlamye avpu 6 x TOWEN (drgont £ 6
mr sranowiske badawezym (widok o sreamy komory nadaweze)) i srarowiskn badawezym (widak od stramy Komory mdbioreze))

Protckdd z badan izolacyinoéc akustyczne) bex psemnej zgody CLOT nie powinien byt powielany inaczej. jak tylko w calogai,
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Wskazniki wg normy PN-EN I1SO 717-1:1999.
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Dokumenty odniesienia:
- PN-EN 20140-3:1999
- PN-EN IS0 717-1:1989

Uwagi: 1. Dokumentacja techniczna badanego obieklu znajduje sig w aktach laboratorium

Laboratorium wykonujgce badania:
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