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SWIADECTWO BADAN Nr 2198/ICiMB/ST/17
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Przedmiot badan Szyby zespolone jednokomorowe o budowie
4Float/16/4ClimaGuard Premium?2 7 argonem
dostarczone przez DRUTEX S.A.
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‘-(«« Zleceniodawca DRUTEX S.A.

NS ul. Leborska 31, 77- 100 Bytow

>»g - Rodzaj badan Okreslenie wspélczynnika prizenikania ciepla U"
= wg normy PN-EN 673: 2011 "Szklo w budownictwie.
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%\(‘ Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepla “U”.
ggl" , Metoda obliczeniowa".
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> T Orzeczenie Szyby zespolone jednokomorowe o budowie
<% lub wynik ~ 4Float/16/4ClimaGuard Premium?2 7z argonem

FE
‘&- - w przestrzeni miedzyszybowej posiadajq
o wspélczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/(m’ -K).

Podstawa orzeczenia: Raport z Badania Nr 057. W.17.AK 7 5.05.2017
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Swiadectwo wazne do 5.03. 2020 r.




